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送樣廠商

收件日期

測試期間

2016/01/22

2016/01/22 TO 2016/02/01

測試結果 請見下一頁.

樣品名稱

以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認：

承風創意整合有限公司

卡娜赫拉束口袋
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:

結果

No.1

mg/kg 參考CNS 15580-1，以UV/Vis分析. 16 n.d.

mg/kg 參考EN 14362方法, 以氣相層析/質譜儀

(GC/MS)檢測.

3 n.d.

mg/kg 參考EN 14362方法, 以氣相層析/質譜儀

(GC/MS)檢測.

3 n.d.

mg/kg 參考EN 14362方法, 以氣相層析/質譜儀

(GC/MS)檢測.

3 n.d.

mg/kg 參考EN 14362方法, 以氣相層析/質譜儀

(GC/MS)檢測.

3 n.d.

mg/kg 參考EN 14362方法, 以氣相層析/質譜儀

(GC/MS)檢測.

3 n.d.

mg/kg 參考EN 14362方法, 以氣相層析/質譜儀

(GC/MS)檢測.

3 n.d.

mg/kg 參考EN 14362方法, 以氣相層析/質譜儀

(GC/MS)檢測.

3 n.d.

mg/kg 參考EN 14362方法, 以氣相層析/質譜儀

(GC/MS)檢測.

3 n.d.

mg/kg 參考EN 14362方法, 以氣相層析/質譜儀

(GC/MS)檢測.

3 n.d.

mg/kg 參考EN 14362方法, 以氣相層析/質譜儀

(GC/MS)檢測.

3 n.d.

mg/kg 參考EN 14362方法, 以氣相層析/質譜儀

(GC/MS)檢測.

3 n.d.

mg/kg 參考EN 14362方法, 以氣相層析/質譜儀

(GC/MS)檢測.

3 n.d.

mg/kg 參考EN 14362方法, 以氣相層析/質譜儀

(GC/MS)檢測.

3 n.d.

5): 鄰氨基二甲基偶氮 (CAS No.: 97-56-

3)

6): 對硝基鄰甲苯胺 (CAS No.: 99-55-8)

方法偵測

極限值
測試方法單位測試項目

偶氮

1): 4-氨基二苯 (CAS No.: 92-67-1)

2): 聯苯胺 (CAS No.: 92-87-5)

12): 3,3'-二甲基聯苯胺 (CAS No.: 119-

93-7)

3): 4-氯鄰甲苯胺 (CAS No.: 95-69-2)

4): 2-萘胺 (CAS No.: 91-59-8)

8): 4-甲氧基-間苯二胺 (CAS No.: 615-

05-4)

9): 4,4'-二氨基二苯甲烷 (CAS No.:

101-77-9)

10): 3,3'-二氯聯苯胺 (CAS No.: 91-94-

1)

11): 3,3'-二甲氧基聯苯胺 (CAS No.:

119-90-4)

7): 對氯苯胺 (CAS No.: 106-47-8)

整體混測

測試結果

測試部位 No.1

甲醛 (CAS No.: 50-00-0)

13): 3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷

(CAS No.: 838-88-0)
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結果

No.1

mg/kg 參考EN 14362方法, 以氣相層析/質譜儀

(GC/MS)檢測.

3 n.d.

mg/kg 參考EN 14362方法, 以氣相層析/質譜儀

(GC/MS)檢測.

3 n.d.

mg/kg 參考EN 14362方法, 以氣相層析/質譜儀

(GC/MS)檢測.

3 n.d.

mg/kg 參考EN 14362方法, 以氣相層析/質譜儀

(GC/MS)檢測.

3 n.d.

mg/kg 參考EN 14362方法, 以氣相層析/質譜儀

(GC/MS)檢測.

3 n.d.

mg/kg 參考EN 14362方法, 以氣相層析/質譜儀

(GC/MS)檢測.

3 n.d.

mg/kg 參考EN 14362方法, 以氣相層析/質譜儀

(GC/MS)檢測.

3 n.d.

mg/kg 參考EN 14362方法, 以氣相層析/質譜儀

(GC/MS)檢測.

3 n.d.

mg/kg 參考EN 14362方法, 以氣相層析/質譜儀

(GC/MS)檢測.

3 n.d.

mg/kg 參考EN 14362方法, 以氣相層析/質譜儀

(GC/MS)檢測.

3 n.d.

mg/kg 參考EN 14362方法, 以氣相層析/質譜儀

(GC/MS)檢測.

3 n.d.

1.

2.

3.

4.

24): 2,6-二甲基苯胺 (CAS No.: 87-62-

7)

備註：

15): 4,4'-亞甲基雙 (氯苯胺) (CAS No.:

101-14-4)

16): 4,4'-氧化雙苯胺 (CAS No.: 101-

80-4)

17): 4,4'-硫代雙苯胺 (CAS No.: 139-

65-1)

18): 鄰甲苯胺 (CAS No.: 95-53-4)

20): 2,4,5-三甲基苯胺 (CAS No.: 137-

17-7)

21): 鄰位甲氧基苯胺 (CAS No.: 90-04-

0)

22): 對氨基偶氮苯 (CAS No.: 60-09-3)

23): 2,4-二甲基苯胺 (CAS No.: 95-68-

1)

19): 2,4-二氨基甲苯 (CAS No.: 95-80-

7)

測試項目

mg/kg = ppm；0.1wt% = 1000ppm

n.d. = Not Detected / 未檢出

MDL = Method Detection Limit / 方法偵測極限值

樣品的測試是基於申請人要求混合測試，報告中的混合測試結果不代表其中個別單一材質的含量.

單位 測試方法
方法偵測

極限值

14): 2-甲氧基-5-甲基聯苯 (CAS No.:

120-71-8)
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#PIC

** 報告結尾 **

* 照片中如有箭頭標示，則表示為實際檢測之樣品/部位. *
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TEST REPORT
M echanical& H ardgoods L aboratory 報告號碼： H L 10317/2016

頁 數： 1 of 2

日 期： 2016年 02月 01日

巧禮有限公司

新北市三重區介壽路 29號 1樓

以下測試樣品係由客戶所提供及確認

產品名稱： G las slock 強化玻璃微波保鮮盒

產品型號： M C R B -071(R P521)

生產或供應廠商名稱： 三光玻璃

原產國： 韓國

我們依照客戶的要求， 根據客戶送交之樣品進行測試結果如下：

測試要求： 依據客戶指定，參考中華民國食品器具容器包裝衛生標準 (102.08.20部授

食字第 1021350146號令修正)，測試萃取鉛、鎘含量。

測試方法與結果： ---詳附頁---

收樣日期： 2016年 01月 25日

測試日期： 2016年 01月 25日 ~ 2016年 02月 01日

Signed for and on behalf of
SGS Taiwan Ltd.

陳志祥
組長
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頁 數： 2 of 2

測試方法與結果：

測試部位 N o.1: 透明玻璃

測試項目 單位
容積

(ml)
測試方法

定量

極限

結果
限值

No.1

鉛 m g/L

560

參考食品器具、容器、包裝檢
驗方法-玻璃、陶瓷器、施琺
瑯之檢驗(M OH W U 0009.02,
104年 4月 29日部授食字第
1041900647號公告)，以感應
耦合電漿原子發射光譜儀
(IC P-A E S)分析.

0.05 n.d. 5

鎘 m g/L 0.01 n.d. 0.5

備註：

1.m g/L = ppm

2.L OQ = L im it ofQ u antification (定量極限)

3.n.d.= N ot D etected= 小於 L OQ (未檢出)

4.基於商業競爭及其他因素考量，除了第一頁的資料以外，顧客表示無法提供其餘與樣品相關

的資料。

5.測試報告僅就委託測試者之委託事項提供測試結果，至若本產品之合法性，仍

應由主管機關依法判斷。
6.有關化學測試係由化學實驗室進行分析

--照片 --

照片 A ： 樣品外觀

---以下空白 ---
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頁 數： 1 of 3

日 期： 2016年 02月 01日

巧禮有限公司

新北市三重區介壽路 29號 1樓

以下測試樣品係由客戶所提供及確認

產品名稱： G las slock 強化玻璃微波保鮮盒

產品型號： M C R B -071(R P521)

生產或供應廠商名稱： 三光玻璃

原產國： 韓國

我們依照客戶的要求， 根據客戶送交之樣品進行測試結果如下：

測試要求： 依據客戶指定，參考中華民國食品器具容器包裝衛生標準 (102.08.20部授

食字第 1021350146號令修正)進行測試，測試項目請參閱測試結果表格。

測試方法與結果： ---詳附頁---

收樣日期： 2016年 01月 25日

測試日期： 2016年 01月 25日 ~ 2016年 02月 01日

Signed for and on behalf of
SGS Taiwan Ltd.

陳志祥
組長
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測試方法與結果：

測試部位 N o.1 : 粉紅色半透明塑膠 (上蓋)

測試部位 N o.2 : 粉紅色矽膠條

測試部位 N o.3 : 黃色半透明塑膠 (上蓋)

測試部位 N o.4 : 黃色矽膠條

測試項目 單位 測試方法
定量

極限

結果
限值

No.1 No.2 No.3 No.4

鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯
(D E H P)(C A S N o.:117-81-7)
(正庚烷,25℃,1小時)

ppm

參考食品器具、容
器、包裝檢驗方法-塑
膠類之檢驗
(102年 11月 13日部
授食字第 1021950607
號公告), 以氣相層析
/質譜儀檢測.

0.05 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.5

鄰苯二甲酸二丁酯 (D B P)
(C A S N o.:84-74-2)
(正庚烷,25℃,1小時)

ppm 0.05 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.3

鄰苯二甲酸丁苯甲酯 (B B P)
(C A S N o.:85-68-7)
(正庚烷,25℃,1小時)

ppm 0.05 n.d. n.d. n.d. n.d. 30

鄰苯二甲酸二異癸酯 (D ID P)
(C A S N o.:26761-40-0;
68515-49-1)
(正庚烷,25℃,1小時)

ppm 0.5 n.d. n.d. n.d. n.d. 9

鄰苯二甲酸二異壬酯 (D IN P)
(C A S N o.:28553-12-0;
68515-48-0)
(正庚烷,25℃,1小時)

ppm 0.5 n.d. n.d. n.d. n.d. 9

己二酸二(2-乙基己基)酯
(D E H A )(C A S N o.:103-23-1)
(正庚烷,25℃,1小時)

ppm 0.05 n.d. n.d. n.d. n.d. 18

備註：

1.0.1w t% = 1000ppm
2.L OQ = L im it ofQ u antification (定量極限)
3.n.d.= N ot D etected= 小於 L OQ (未檢出)
4.基於商業競爭及其他因素考量，除了第一頁的資料以外，顧客表示無法提供其餘與樣品相關
的資料。

5.測試報告僅就委託測試者之委託事項提供測試結果，至若本產品之合法性，仍

應由主管機關依法判斷。
6.有關化學測試係由化學實驗室進行分析
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--照片 --

照片 A ： 樣品外觀

---以下空白 ---
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