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巧禮有限公司 
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以下測試樣品係由客戶所提供及確認： 
產品名稱： CHEF TOPF 小烤盅 
原產國： 中國 
 
我們依照客戶的要求，根據客戶送交之樣品進行測試結果如下： 
測試要求：   依據客戶指定，參考中華民國食品器具容器包裝衛生標準  

(102.08.20 部授食字第 1021350146 號令修正)進行測試以下測試： 
- 溶出試驗：鉛、鎘 

 
測試方法與結果： ---詳附頁--- 
 
收樣日期：    2017 年 04 月 20 日 
 
測試日期：    2017 年 04 月 20 日 ~ 2017 年 04 月 28 日 
 

 Signed for and on behalf of 
SGS Taiwan Ltd.  

                               
陳志祥 
組長 
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測試方法與結果： 
測試部位 No.1 : 小烤盅 (與食物接觸面) 
 

測試項目 單位 測試方法 
定量 
極限 

結果 
限值 

No.1 

鉛 ppm 
參考食品器具、容器、包裝檢驗方法-玻
璃、陶瓷器、施琺瑯之檢驗

(MOHWU0009.03, 105 年 8 月 4 日部授食

字第 1051901371 號公告)，以感應耦合電

漿原子發射光譜儀(ICP-AES)分析. 

0.05 n.d. 5 

鎘 ppm 0.01 n.d. 0.25 

  4%醋酸用量 (ml) 168 - 
 
備註： 

1. LOQ = Limit of Quantification (定量極限) 
2. n.d. = Not Detected = 小於 LOQ (未檢出) 
3. "-" = Not Regulated / 無規格值 
4. 測試報告僅就委託測試者之委託事項提供測試結果，至若本產品之合法性，仍

應由主管機關依法判斷。 
5. 有關化學測試係由化學實驗室進行分析 

 
– 照片 – 

 

 
照片 A：樣品外觀 
--- 以下空白 --- 
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