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全國公證測試報告

申請廠商: 承風創意整合有限公司 報告日期 : 2018年 5月 30日 
 台北市南港區忠孝東路六段六號 9 樓之 1  
 
 
樣品敘述: 

壹(一)件所送檢樣品據指為 : 
品名 : 蛋黃哥吸水地墊 
型號 : -- 
買家 : 全家便利商店 
樣品收到日期 : 2018年 05月 16日 
開始測試日期 : 2018年 05月 18日 

  

 
測試執行： 

依申請商之要求, 細節請參考附頁. 
  

 
結論: 

測試樣品  標準  結果 
測試部位  底材之總鉛(Pb)含量 

－ 依據美國消費性產品安全法案(CPSIA, U.S. 
Consumer Product Safety Improvement Act 
2008, Title I, Section 101) 

 

 合格 

  塗層之總鉛(Pb)含量 
－ 依據美國消費性產品安全法案(CPSIA, U.S. 

Consumer Product Safety Improvement Act 
2008, Title I, Section 101) 

 

 合格 (#2) 

送測樣品  荷重測試 
－ 依據客戶要求 

 見測試執行 

  

 
備註： 

#2 = 分析結果是由 TWNH00070933，日期 2018年 5 月 30日的報告轉載。 
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測試樣品 : 蛋黃哥吸水地墊 
 

檢驗結果 :                                                                                      
 

檢驗項目 檢驗方法 檢驗結果 參照標準 

荷重測試 
用直徑 30cm 圓，壓重 90kg 於指定位置，

並維持 1 小時。 
沒有發現任何損傷及

變化 
依照客戶要求 
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1. 底材之總鉛(Pb)含量 
 

依據 CPSIA 測試方法：CPSC-CH-E1002-08.3(針對非金屬材質)及 CPSC-CH-E1001-08.3(針對金屬材質)，樣品用酸液消化

並以原子吸收光譜儀 (AAS) 分析。 
 

測試部位 結果(ppm) 限值(ppm) 
(1) ND  100 

 
備註 : ppm = 百萬分之一 = mg/kg 
 ND = 未檢測出 
 偵測極限 = 20 ppm 

 
 
 
2. 塗層之總鉛(Pb)含量 
 

依據美國消費性產品安全法案(CPSIA, U.S. Consumer Product Safety Improvement Act)公告方法：CPSC-CH-E1003-
09.1，樣品用酸液消化並以原子吸收光譜儀 (AAS)  分析。 

 
測試部位 結果(ppm) 限值(ppm) 

(2/3) ND  90 
(4/5/6) ND  90 

 
備註 : ppm = 百萬分之一 = mg/kg 
 偵測極限 = 20 ppm 
 ND = 未檢測出 

 
 
 

測試部位： 
(1) 黃色物質 (底材) 
(2) 黑色油墨 (原材料)(#1) 
(3) 白色油墨 (原材料)(#1) 
(4) 紅色油墨 (原材料)(#1) 
(5) 藍色油墨 (原材料)(#1) 
(6) 黃色油墨 (原材料)(#1) 
 
備註：#1 = 依據客戶要求，送檢樣品以溼基執行測試 
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-結束- 
 

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站: http://www.intertek-twn.com/terms/  。本公司所有義務與責任應以該

營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建

議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，

就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得

本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。 
 


